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1. Introducción 

 

Este informe presenta los resultados de la medición de la resistencia a masa, de una silla según se detalla a continuación. La 

medida se realizó el pasado día 16 de Julio. El procedimiento de medida utilizado se basa en la Norma CEI 61340-2-3, Ed. 1: 

Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid 

electrostatic charge accumulation”.  

 

1.2  Datos de referencia del trabajo que se detalla en este informe: 

 

Fecha de recepción de las muestras:  15.04.2010 

Fecha de inicio del trabajo experimental:  16.04.2010 

Fecha de finalización del trabajo experimental: 19.05.2010 

Número de Plan de Estudio    851.61340.2.3/5.1 

Referencia de Muestras:    M100413_1 y 2 

 

Este informe junto con cualquier gráfica puede haberse emitido en formato digital. Para asegurar que la integridad de la 

información se mantiene, la copia original se considerará como la fuente del documento, y cualquier versión digital se considerará 

que es una copia. 

 

 

2. Medidas y parámetros relevantes 

 

2.1 Caracterízación de las muestras 

 

Número de muestra: M100413_1 

Descripción / Aspecto: Silla TNK, con pie de acero, ruedas con marcado conductivo, respaldo y asiento con 

tela negra antielectrostática. 

 

    

2.2 Descripción del acondicionamiento de las muestras incluyendo procedimientos de limpieza 

 

Humedad Relativa:  50 % +/- 5% 

Temperatura:  23 ºC +/- 2 ºC 

Acondicionamiento   48 Horas 

 

2.3 Trazabilidad metrológica 

 

A continuación figura la instrumentación utilizada y la trazabilidad metrológica de la misma: 

 

Instrumento Código 
Fecha 

Calibración 

Próxima 

Calibración 
Trazabilidad n/s 

Electrómetro 990.20050 30/07/2009 30/07/2010 Nº C-90730 1204398 

Higrotermómetro 990.55320 17/07/2009 17/07/2010 Nº ETS-090717 5532_050 

 
Tabla 1 Trazabilidad metrológica 
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2.4 Tensión de ensayo y tiempo de electrificación 

 

Resistencia a un 

punto de masa 

Voltaje de ensayo 

en circuito abierto 

Rp V 

[Ohmios] [Voltios] 

RG ≤ 10
5
 10 

10
5  

≤ RG ≤ 1 x 10
10

 100 
 

Tiempo de electrificación: 15 s +/-2 s 

 
2.5 Resultados de los ensayos, (Nº de ensayos, resultados, y valor medio) 

 

Nº Muestra Rg asiento Rg ruedas Rg eje Rg respaldo 

Nº Ensayo 100413_1 100413_1 100413_1 100413_1 

1 2,17E+07 1,24E+07 2,22E+07 5,03E+07 

2 2,18E+07 9,46E+02 2,47E+07 4,77E+07 

3 2,14E+07 5,98E+02 2,72E+07 4,62E+07 

4 2,18E+07 1,21E+03 2,43E+07  

5 2,22E+07 1,85E+03 2,65E+07  

Media Geométrica 2,18E+07 6,90E+03 2,49E+07 4,80E+07 

     

 

Leyenda 

 

Rg tejido: Resistencia entre el asiento de tejido y una superficie metálica sobre la que descansa la silla 

Rg ruedas: Resistencia transversal de las ruedas  

Rg eje: Resistencia entre el eje y una superficie metálica sobre la que descansa la silla 

Rg respaldo: Resistencia entre el respaldo y una superficie metálica sobre la que descansa la silla 

 

 

2.6 Observaciones 

 

Rp tejido asiento vertical 6,00E03 Ohmios 

Rp tejido asiento horizontal 5,80E07 Ohmios 

Rp tejido respaldo vertical 8,00E05 Ohmios 

Rp tejido respaldo vertical 2,60E07 Ohmios  

El tejido tiene polaridad y está correctamente confeccionado el asiento y respaldo 
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2.7 Resumen resultados 

 

Nº Muestra Rg asiento Rg ruedas Rg eje Rg respaldo 

Nº Ensayo 100413_1 100413_1 100413_1 100413_1 

Media Geométrica 2,18E+07 6,90E+03 2,49E+07 4,80E+07 

     

 

 

2.8 Conclusiones 

 

La muestra de la silla TNK suministrada puede considerarse antielectrostática conforme a la Norma UNE-EN-61340-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

       Aprobado por............. 

          
       Salvador Massip 
       Especialista principal en electrostática 
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